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In der industriellen Fertigungstechnik wird sehr häufig der Rauheitswert von maschinell gefertigten Oberflächen als Qualitätskriterium
herangezogen, wenn es darum geht, Zeichnungsvorgaben zu erfüllen oder um bestimmte Eigenschaften von Oberflächen gezielt herzustellen,
wie z.?B. Flächen von Gleitlagern. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Herstellung gefräster Flächen, die üblicherweise verwendeten
Werte sowie Messverfahren und -geräte. //  In industrial manufacturing the roughness value of machine-produced surfaces is frequently
considered a quality criterion if drawing specs are to be fulfilled or if specific surface features are to be established, for example In plain
bearings. This article provides an overview of the production of milled surfaces, typically used roughness values, measuring methods and
systems. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis4,39 €

4,70 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwSt.: 0,31 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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