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Frage: Wir erhalten oft Teile aus nicht rostendem Stahl zum galvanischen Beschichten, meist werden Nickel-, Chrom- oder Silberschichten
gefordert. Unser Problem besteht darin, dass die Teile aus den verschiedenen Anlieferungen offensichtlich nicht immer aus der gleichen
Stahlsorte gefertigt sind. Während wir bei einigen Chargen keine Probleme haben, haften auf anderen die galvanischen Schichten schlecht. In
diesen Fällen müssen wir nacharbeiten und langwierige Versuche machen, um die richtige Vorbehandlung zu finden. Dem möchten wir
vorbeugen und ein einheitliches Vorbehandlungsverfahren für alle Arten von nichtrostenden Stählen einführen. Gibt es so etwas? 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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