
Chromfehler und daraus entwickelte neue Verfahren: Teil 2 – Poren
 

Chromfehler und daraus entwickelte neue Verfahren: Teil 2 – Poren

  

In galvanischen Schichten gibt es neben Poren noch eine Reihe weiterer Ungänzen, die an verschiedenen Stellen des Verbundes
Grundwerkstoff – Schicht vorhanden sein können. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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