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Wirkungsweise und Anwendungsgebiete der Abkoch-Entfettung werden besprochen, wobei auf die Werkstoffe und In der Praxis entstehende
Einflüsse besonders eingegangen wird. Oft sind Fehler In der Praxis an anderer Stelle zu suchen. als sie vermutet werden. Die Befettung der zu
reinigenden Oberfläche spielt eine wichtige Rolle. Siliconhaltige Hautschutzsalben z. B. führen in Galvanisierbädern oft zu Fehlerquellen. Eine
Abstimmung zwischen Polierpaste und dem anzuwendenden Entfettungsverfahren hat schon oft Fehler vermieden. Einflüsse der Kohäsion,
Adhäsion und Adsorption werden praxisnah erläutert, deren Einflüsse viele Praktiker nicht kennen. — Eine grundlegende Arbeit unter
Berücksichtigung praktischer Erfahrungen. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       1 / 1

https://www.leuze-verlag.de/images/stories/virtuemart/product//3-8_GT_0175.pdf.jpeg
https://www.leuze-verlag.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=1459&virtuemart_category_id=11&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

