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Nachdem im ersten Teil der Serie zur galvanischen Goldabscheidung die neutralen und alkalischen Elektrolyttypen dargestellt wurden, folgt nun
die Charakterisierung der sauren Lösungen. Dabei wird nach der verwendeten Goldkomponente, d.h. den Cyanokomplexen von Gold(I) bzw.
Gold(III), sowie nach dem pH-Bereich, schwach oder stark sauer, unterschieden. Die Angaben zu den Prozessparametern und
Schichteigenschaften gestatten einen Überblick über den technischen Stand nicht nur der Feingoldabscheidung, sondern auch der
Abscheidung von Goldlegierungen. Dazu gehören vor allem die technisch wichtigen Hartgoldschichten als niedrig legierte Überzu?ge mit Kobalt
oder Nickel. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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