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Häufig werden aus der Praxis Beanstandungen bekannt, wonach gelieferte Eloxalschichten nicht den erwarteten Korrosions- und
Verschleißfestigkeiten entsprechen. Bei genauerer Nachforschung kann dann die Firma, die die Eloxierung durchführte, oft nur Zeit- und
Spannungsaufwand angeben, wonach – angeblich erfahrungsgemäß – die geforderten Eloxalschichtdicken erreicht sein müßten. Grundsätzlich
sind solche Angaben als absolut unzureichend zu betrachten, denn die Stärke, oder besser gesagt, die „Dicke“ einer Eloxalschicht wird in
erster Linie von der beim anodischen Prozeß aufgewandten Strommenge pro Flächeneinheit, d. h. von dem Produkt aus Stromdichte mal Zeit
bestimmt. Dabei wird, je nach Rücklösevermögen des Elektrolyten, die frisch aufgebaute Eloxalschicht mehr oder weniger wieder abgetragen. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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