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Korrosionsversuche sind häufig sehr zeit- und ressourcenintensiv und in ihrer Aussagekraft begrenzt. Der Wunsch nach mehr nutzbaren
Informationen aus Langzeit-Korrosionsversuchen ist daher verständlich. Eine Instrumentierung mit Methoden der Korrosionsüberwachung kann
hier weiterhelfen und neue Einblicke in die Korrosionssysteme gewähren. In diesem Artikel wird zunächst auf die Problematik von
Korrosionsversuchen eingegangen und Möglichkeiten für Instrumentierungen vorgestellt. Unter den elektrochemischen Methoden stellt die
Erfassung und Bewertung des elektrochemischen Rauschens eine einzigartige Möglichkeit dar, kontinuierlich und ohne externe Anregung
Informationen zum Korrosionsverlauf zu erhalten. Am Beispiel von unterschiedlich verzinktem Stahl wird gezeigt, dass sowohl genormte
Korrosionsprüfungen als auch langwierige Auslagerungsversuche von dieser Methodik profitieren können. Darüber hinaus verdeutlichen die
Ergebnisse, worin häufig die Probleme bei Korrosionsversuchen mit Zink bestehen. //  Corrosion tests are often very time-consuming and
resource-intensive and limited in their evidence. Therefore the request for more usable information from long-term corrosion tests is
understandable. Instrumentation with methods of corrosion monitoring re- presents one possibility and provides new insights into the corrosion
systems. This article first discusses the problem of corrosion testing and presents options for instrumentation. Among the electrochemical
methods, the detection and measurement of electrochemical noise represents a unique opportunity to get information from the corrosion
process, continuously and without external excitation. Using the example of differently galvanized steels it is shown that both standardized
corrosion tests as well as long-term exposure tests can benefit from this methodology. Moreover, the results show the main problem with
corrosion testing of zinc and galvanized steel. 
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